
fiche technique

I.V.A.*  72,0 %

I.V.A. réel**  63,4 %

Humidité (approximative)  12,0 %
  * Calculé selon la méthode d’établissement de l’ I.V.A.  

d’une chaux agricole à 100 mailles, matière sèche
** Test d’incubation 2018, Université Laval,  

tenant compte de l’humidité

avantages

valeur
chaulante

valeur
fertilisante



Nutrichaulant

Contient du potassium (K)  
et du magnésium (Mg)

Produit finement moulu et assimilable

Enrichi d’éléments mineurs









Potassium total (K2O) 3 à 4 % 

Calcium (Ca)  25,0 %

Magnésium (Mg)  4,5 %

Soufre (S)  2,0 %

Manganèse (Mn)  135 ppm

Zinc (Zn)  400 ppm
Analyse moyenne base humide



(Joliette)
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